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Diğer YayınlarDiğer YayınlarI. MONOLİTİK ZİRKONYUMA UYGULANAN YÜZEY İŞLEMLERİ İLE YAŞLANDIRMANIN PÜRÜZLÜLÜK VEMONOLİTİK ZİRKONYUMA UYGULANAN YÜZEY İŞLEMLERİ İLE YAŞLANDIRMANIN PÜRÜZLÜLÜK VEFAZ DÖNÜŞÜMÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESFAZ DÖNÜŞÜMÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESSüleyman F., Yeşil Duymuş Z.Diğer, ss.1-106, 2019
Bilirkişi RaporlarıBilirkişi RaporlarıI. ZİRKONYA ALT YAPI İLE VENEER SERAMİK ARASINDAKİ BAĞLANTI BAŞARISINI ETKİLEYENZİRKONYA ALT YAPI İLE VENEER SERAMİK ARASINDAKİ BAĞLANTI BAŞARISINI ETKİLEYENFAKTÖRLERFAKTÖRLERYEŞİL DUYMUŞ Z.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2015 (Hakemli Dergi)II. KİŞİYE ÖZEL DENTAL İMPLANT ABUTMENTLARIKİŞİYE ÖZEL DENTAL İMPLANT ABUTMENTLARIYEŞİL DUYMUŞ Z.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Hakemli Dergi)III. Polimetilmetakrilat Protez Kaide Materyalinin Fiziksel Ve Mekanik Olarak GüçlendirilmesiPolimetilmetakrilat Protez Kaide Materyalinin Fiziksel Ve Mekanik Olarak GüçlendirilmesiYEŞİL DUYMUŞ Z.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Hakemli Dergi)IV. F lexural strengths of reinforced denture base resins subjected to  long term water immersionFlexural strengths of reinforced denture base resins subjected to  long term water immersionYEŞİL DUYMUŞ Z.ACTA BIOMATERIALIA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA, 2015 (Hakemli Dergi)V. Farklı Yüzey İşlemlerinden Sonra Farklı Dental Porselenlerin Yüzey PürüzlülükleriFarklı Yüzey İşlemlerinden Sonra Farklı Dental Porselenlerin Yüzey PürüzlülükleriYEŞİL DUYMUŞ Z.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Hakemli Dergi)VI. Total ve kismi dis eksikligi o lgularinin Total ve kismi dis eksikligi o lgularinin konvansiyonel ve implant ustu protezler ile tedavisinde artexkonvansiyonel ve implant ustu protezler ile tedavisinde artexartikulator kullaniminin klinik etkinliginin arastirilmasiartikulator kullaniminin klinik etkinliginin arastirilmasiYEŞİL DUYMUŞ Z.Ege Universitesi Dishekimligi Fakultesi Dergisi, 2015 (Hakemli Dergi)VII. AĞIZ ORTAMININ SİMÜLASYONU AÇISINDAN TERMAL VE LOADING SİKLUSUN ÖNEMİAĞIZ ORTAMININ SİMÜLASYONU AÇISINDAN TERMAL VE LOADING SİKLUSUN ÖNEMİYEŞİL DUYMUŞ Z.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Hakemli Dergi)VIII. Diş hekimliğinde adezyon ve adeziv rezin simanlarda güncel yaklaşımlarDiş hekimliğinde adezyon ve adeziv rezin simanlarda güncel yaklaşımlarYEŞİL DUYMUŞ Z.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Hakemli Dergi)IX. Obstruktif Uyku Apnesi Ve Diş HekimliğiObstruktif Uyku Apnesi Ve Diş HekimliğiYEŞİL DUYMUŞ Z.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Hakemli Dergi)X. Çiğnemenin Nörofizyolo jisi ve Genel Motor Kontrol ile EtkileşimiÇiğnemenin Nörofizyolo jisi ve Genel Motor Kontrol ile EtkileşimiYEŞİL DUYMUŞ Z.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Hakemli Dergi)XI. PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYONPROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON



YEŞİL DUYMUŞ Z.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Hakemli Dergi)XII. Aşırı madde kaybına uğramış endodontik tedavili maksiller  ön dişlerin CAD CAM yöntemiyle tekAşırı madde kaybına uğramış endodontik tedavili maksiller  ön dişlerin CAD CAM yöntemiyle tekseansta estetik restorasyonu seansta estetik restorasyonu 2 vaka sunumu2 vaka sunumuYEŞİL DUYMUŞ Z.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Hakemli Dergi)XIII. Çene Yüz Protezlerinde Kullanılan Materyallerin Avantaj ve DezavantajlarıÇene Yüz Protezlerinde Kullanılan Materyallerin Avantaj ve DezavantajlarıYEŞİL DUYMUŞ Z.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Hakemli Dergi)XIV. VİDEO DESTEKLİ EĞİTİMİN DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SABİT PROTETİK TEDAVİ YAPIMIVİDEO DESTEKLİ EĞİTİMİN DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SABİT PROTETİK TEDAVİ YAPIMISIRASINDA HİSSETTİKLERİ STRES DÜZEYİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİSIRASINDA HİSSETTİKLERİ STRES DÜZEYİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİYEŞİL DUYMUŞ Z.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Hakemli Dergi)XV. SABİT PROTETİK RESTORASYONLARDA İN VİVO TAKİPLER VE İN VİVO TAKİPLERDE YAPILANSABİT PROTETİK RESTORASYONLARDA İN VİVO TAKİPLER VE İN VİVO TAKİPLERDE YAPILANDEĞERLENDİRMELERDEĞERLENDİRMELERYEŞİL DUYMUŞ Z.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Hakemli Dergi)XVI. DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDE STRESE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİDİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDE STRESE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİYEŞİL DUYMUŞ Z.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Hakemli Dergi)
Desteklenen ProjelerDesteklenen ProjelerYEŞİL Z., ABO HAORAN M., YEŞİL Ç., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, CADCAM ve 3 Boyutlu Yazıcılar ile ÜretilenZirkonyanın Renk Stabilitesi Üzerine Farklı Yüzey Bitim İşlemlerinin Etkisi, 2024 - Devam EdiyorYEŞİL Z., ÇAKAR GÜLER C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Alt Çene Çift Taraflı Dişsiz Sonlanan VakalardaKullanılan Farklı Ana Bağlayıcıların, Kroşelerin ve Altyapı Materyallerinin Oluşturduğu Streslerin Sonlu Elemanlar AnaliziYöntemiyle İncelenmesi, 2023 - Devam EdiyorYEŞİL Z., KÜRÜM M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Maksiller Anterior Bölgede Uygulanan Farklı İmplantlarÜzerine Yerleştirilen Değişik Tip ve Yükseklikte Abutmentların İmplantta ve Kemikte Yarattığı Streslerin Sonlu ElemanlarYöntemi ile Analizi, 2023 - Devam EdiyorYEŞİL Z., SADELER R., ERTUĞRUL M., KELEŞ S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, TaDLC Kaplı Yeni Polieter EterKeton Dental İmplant Materyali, 2023 - 2024YEŞİL Z., FINDIK AYDINER S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yüksek Performanslı Polimerlerin KompozitRezinle Bağlantısına Yüzey İşlemleri ile Termal Yaşlandırmanın Etkisinin İncelenmesi ve Yüzey Pürüzlülüğüyle TemasAçısının Karşılaştırılması, 2022 - 2023YEŞİL Z., SADELER R., ERTUĞRUL M., KELEŞ S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, CFRPEEK Dental İmplantMalzemelerinin Biyolojik ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması ve Güncel Olarak Kullanılan Dental İmplant Malzemeleriile Karşılaştırılması, 2019 - 2022Yeşil Duymuş Z., Nevruzoğlu V., Ateş S. M., Tomakin M., Demir S., Çağlar İ., TÜBİTAK Projesi, Metal organik kafes yapılıyeni nesil implantların üretilmesi, 2018 - 2020YEŞİL Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, "FARKLI ZİRKONYUM ALT YAPILARI ÜZERİNE UYGULANAN DEĞİŞİKYÜZEY İŞLEMLERİNİN MEKANİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ", 2015 - 2019YEŞİL DUYMUŞ Z., TÜBİTAK Projesi, 1. Soğuk altlık tekniğiyle gümüş kaplanan titanyum esaslı malzemelerinbiyouyumluluklarının incelenmesi, 2016 - 2017Özdoğan A., Yeşil Duymuş Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Yüzey İşlemlerinin Zirkonyum ve LityumDisilikat Esaslı Alt Yapıların Bükülme Dayanımı ve Yüzey Sertliği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 2013 - 2016YEŞİL Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ZİRKONYUM VE LİTYUM DİSİLİKATESASLI ALT YAPILARIN BÜKÜLME DAYANIMI VE YÜZEY SERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, 2013 - 2016YEŞİL Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ZİRKOYUM ALT YAPILARIN FARKLI RESİN SİMANLARDA ISI



DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ", 2012 - 2013YEŞİL Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, -+TEKRARLANAN FIRINLAMANIN ZİRKONYUM ALT YAPILARAUYGULANAN FARKLI PORSELEN ÇEŞİTLERİNİN SERTLİK DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞME ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2012 -2013GÜNGÖR H., YEŞİL DUYMUŞ Z., GÜNDOĞDU M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, GELENEKSEL VE FLESİBLPROTEZ KAİDE MATERYALLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ., 2011 - 2013YEŞİL Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, AKRİLİK REZİN VE FLEXİBLE KAİDE MATERYALLERİNİN FARKLISOLÜSYONLARDAKİ RENK DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ., 2011 - 2012YEŞİL Z., ATEŞ S. M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SABİT PROTEZLERDE KULLANILAN FARKLI TİPTEKİALTYAPI MATERYALLERİNİN PORSELEN FIRINLAMASI SIRASINDAKİ MARJİNAL UYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.,2010 - 2011
Öğrenci ProjeleriÖğrenci ProjeleriAr-Ge Projesi, Mevcut Diş Macunu İçeriğinin Yıkım Potansiyeli Elimine Edilerek Oluşturulan Yeni Bitkisel İçeriğinPotansiyelinin Araştırılması, Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler, Türkiye, 2023 - Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki FaaliyetlerBilimsel Dergilerdeki FaaliyetlerEge Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Bilim Kurulu Üyeliği, 2021 - Devam Ediyor
Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / GörevlerBilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / GörevlerTPİD, Üye, 2018 - Devam Ediyor , Türkiye
Bilimsel HakemliklerBilimsel HakemliklerTÜBİTAK Projesi, 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Eylül 2021Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2021ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2021TÜBİTAK Projesi, 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Aralık 2020Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2020TÜBİTAK Projesi, 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2020TÜBİTAK Projesi, 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, tübitak, Türkiye, Aralık 2020TÜBİTAK Projesi, 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2020TÜBİTAK Projesi, 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Temmuz 2020TÜBİTAK Projesi, 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Temmuz 2020TÜBİTAK Projesi, 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Temmuz 2020TÜBİTAK Projesi, 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Temmuz 2020TÜBİTAK Projesi, 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Temmuz 2020TÜBİTAK Projesi, 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Temmuz 2020TÜBİTAK Projesi, 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Temmuz 2020TÜBİTAK Projesi, 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, Türkiye, Temmuz 2020ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2020
Bilimsel DanışmanlıklarBilimsel Danışmanlıklar



TÜBİTAK, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, KlinikBilimler, Türkiye, 2020 - Devam Ediyor
MetriklerMetriklerYayın: 286 Atıf (WoS): 397 Atıf (Scopus): 519 H-İndeks (WoS): 11 H-İndeks (Scopus): 13
Kongre ve Sempozyum Katılımı FaaliyetleriKongre ve Sempozyum Katılımı FaaliyetleriICP- TPID 25. CONGRES , İzleyici / Dinleyici, Muğla, Türkiye, 2021
ÖdüllerÖdüllerYeşil Duymuş Z., Tüfekçi B. B., Farklı Teknikler İle Hazırlanan Metal Alt Yapılar İle Porselen Arasındaki BağlanmaDayanımına Yaşlandırma Sürelerinin Etkisi, Icp-Tpıd 25. Congres, Kasım 2021


	Prof. Dr. Zeynep YEŞİL
	Kişisel Bilgiler
	Eğitim Bilgileri
	Yaptığı Tezler
	Araştırma Alanları
	Akademik Unvanlar / Görevler
	Akademik İdari Deneyim
	Verdiği Dersler
	Yönetilen Tezler
	Jüri Üyelikleri
	SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
	Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
	Kitap & Kitap Bölümleri
	Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
	Diğer Yayınlar
	Bilirkişi Raporları
	Desteklenen Projeler
	Öğrenci Projeleri
	Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler
	Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
	Bilimsel Hakemlikler
	Bilimsel Danışmanlıklar
	Metrikler
	Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri
	Ödüller

